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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

% CENTRALNA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
s KOMISJA Rok 2014
2 EGZAMINACYJNA KRYTERIA OCENIANIA

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich
Oznaczenie arkusza: B.18-01-14.01

Oznaczenie kwalifikacji: B.18

Numer zadania: 01

Wypelnia egzaminator

Kod egzaminatora | | | | | | \ Numer PESEL zdajacego™
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Dataegzaminu| | | | | |

Dzien Miesigc Rok

Zmiana I:l

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosé
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spelnif

Rezultat 1. Wymurowany naroinik z pustakéw

wymiary muru w narozniku sg zgodne z rysunkiem:
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2 |uklad pustakéw w kolejnych warstwach §ciany jest zgodny z rysunkiem

3 |w murze sa 4 warstwy pustakéw

4 |na fundamencie utozona jest folia izolacyjna na catej szerokosci i dlugo$ci muru z pustakdw

5 [grubosé spoin pionowych wynosi 10 mm +5 mm

6 [grubosé spoin poziomych wynosi 12 mm +5 mm, -2 mm

7 ostatnia warstwa pustakéw jest pozioma, z dopuszczalnym odchyleniem gérnej powierzchni od poziomu na calej dtugosci muru
6 mm/m

8 |lico muru na pelne spoiny jest czyste bez zanieczyszczen zaprawa

9 | krétszy bok muru zakoficzony strzgpiami uciekajacymi i dhuzszy bok zakonczony réwno

10 pustaki MAX sa zlicowane na poszczegdlnych powierzchniach bocznych $ciany i zlicowane ze $ciang fundamentowa wewnatrz

naroznika
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Rezultat 2. Wykonany fragment tynku mineralnego

1

wyprawa wykonana jest na powierzchni o wymiarach 0,80 m x 0,80 m

dolna krawgdz powierzchni tynkowanej usytuowana jest na wysokosci 0,70 m od posadzki

masa tynkarska roztozona jest réwnomiernie

powierzchnia tynku ma fakturg , kornik”

brak réznic faktury na powierzchni tynku

brak odspojen wyprawy

brak wykwitow

brak przebarwien

Ol ||| & W N

brak rys (pgknig¢) i zaciekéw

Przebieg 1. Wykonanie naroznika z pustakéw

1

zdajacy wykonat potaczenie folii w narozniku z zaktadem na catej szerokosci

podczas uktadania zaprawy i pustakéw zdajacy uzywat rgkawic ochronnych

podczas przecinania pustakéw zdajacy uzywat rekawic i okularéw

zdajacy uzywat narzedzi i sprzetu zgodnie z przeznaczeniem i przepisami bhp

podczas wykonywania robot murarskich zdajacy utrzymywat porzadek na stanowisku pracy

(=20 IR B S IRV I )

zdajacy oczyscil sprzet i narzedzia oraz uporzadkowat stanowisko pracy
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Przebieg 2. Wykonanie fragmentu tynku mineralnego

1

sporzadzajac zaprawe tynkarska zdajacy wsypywal powoli sucha mieszanke do odmierzonej ilo$ci wody, mieszal zaprawe do

uzyskania jednorodnej masy o konsystencji ggstoplastycznej

podczas mieszania sktadnikéw zaprawy zdajacy uzywal rekawic i okularéw ochronnych oraz maski przeciwpylowej

podczas nanoszenia zaprawy zdajacy miat zalozone rekawice ochronne

zdajacy podczas robét tynkarskich stosowat materialy oraz uzywat sprzetu i narzedzi zgodnie z przeznaczeniem i przepisami bhp

podczas wykonywania robot tynkarskich zdajacy utrzymywat porzadek na stanowisku pracy

|t | W

zdajacy oczyscil sprzgt i narzgdzia oraz uporzadkowat stanowisko pracy

Egzaminator

imi¢ i nazwisko
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data i czytelny podpis




